TEST DE EVALUARE NR.1
I. Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi

1. Fişele tehnologice conţin  ………………………. procesului tehnologic de asamblare şi datele principale pentru efectuarea ………………………………..

2. Prin metoda interschimbabilităţii totale nu este necesară ………………………………… sau …………………………… prealabilă a pieselor

II. Puneţi litera A dacă consideraţi că afirmaţia este adevărată şi F dacă consideraţi că nu este adevărată.

1. [image: image1.jpg]


Materialul suplimentar introdus în zona îmbinării sudate se numeşte material de adaos

2. La sudarea tablelor în poziţie orizontală electrodul trebuie ţinut perpendicular pe piese 


3. L

4. Penele longitudinale au axa longitudinală paralelă cu axa comună a pieselor ce se asamblează


5. Pentru asamblarea angrenajelor nu este nevoie de operaţii de verificare

ipirea se realizează fără material de adaos

III. Priviţi cu atenţie sculele din figură şi  scrieţi în dreptul fiecărei grupe  pentru ce fel de asamblare le folosim
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